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Devenez un  
professionnel de l’EPDM 
avec les formations  
VM Building Solutions

Plus d’informations et 
dates de formation :  
www.vmbuildingsolutions.be
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Devenez un pro de l’EPDM 
en 4 étapes :

Intervention dans les frais 
de formation
Pour cette formation,  
vous pouvez éventuellement 
bénéficier d’une intervention 
dans les frais de formation 
de vos ouvriers.
Plus d’informations via  
Constructiv, fema ou Buildwise.

•	 Niveau 1 : À la découverte de l’EPDM 
Présentation & démonstration (GRATUIT)

•	 Niveau 2 : Au travail 
Formation pratique sur maquette (GRATUIT)

•	 Niveau 3 : Démarrage de chantier sur mesure 
Accompagnement personnel sur le chantier et 
bénéficiez d’un cash-back de 250€ 

•	 Niveau 4 : Approfondissez vos connaissances 
Formation d’expert selon les besoins de votre  
entreprise (GRATUIT)
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Parachèvement des coins intérieurs
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Parachèvement des coins intérieurs
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Parachèvement des coins intérieurs
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11 Parachèvement des coins extérieurs
La surface de travail est d’abord prétraité au SecuOne® primer (photo 2). Après le 
temps nécessaire de séchage à respecter, une bande de SecuOne® flashing polyback 
est coupée à dimensions et collée sans déformations sur le côté gauche du coin 
extérieur à étancher (photo 3). Cette bande est repliée sur environ 50 mm sur  
le côté droit du coin extérieur (photo 4). Maroufler soigneusement la première partie 
posée (photo 5). Du fait que la bande de SecuOne® flashing polyback étant aminci 
sur le côté droit en raison de la déformation (préparer la surface au SecuOne® primer; 
photo 6), une bande de SecuOne® flashing polyback doit aussi être appliquée sur ce 
côté droit sans déformation. De la même manière, la bande est repliée sur environ 50 
mm sur le côté gauche du coin extérieur (photo 7&8). Il est alors très important de 
bien maroufler l’ensemble (photo 9&10). La finition est complètement mise en oeuvre 
lorsque le recouvrement minimum de 50 mm est bien respecté. Les coins des bandes 
de SecuOne® flashing polyback sont toujours
coupés en arrondi avant d’être appliqués. Une fois le coin extérieur terminé, appliquer 
le SecuOne® primer (photo 11) et terminer les joints avec le SecuOne® mastic EPDM 
(photo 12).

1
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Parachèvement des coins extérieurs
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Parachèvement des coins extérieurs
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Parachèvement des coins extérieurs
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Parachèvement des coins extérieurs
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Parachèvement des coins extérieurs
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Parachèvement des coins extérieurs
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12 Parachèvement des avaloirs en polyéthylène au moyen d’une bavette en 
EPDM
À la hauteur des avaloirs, il convient de faire preuve d’une attention particulière lors 
du collage des membranes SecuOne® EPDM (collage total à la colle spray fix / easy 
spray fix sur une superficie de 1 m² autour du dispositif d’évacuation). Immédiatement 
après sa pose, il convient de découper une ouverture dans la membrane SecuOne® 
EPDM pour que l’eau puisse être évacuée en cas de pluie. Les avaloirs se posent 
toujours par au-dessus de la membrane SecuOne® EPDM et à travers celle-ci. Il 
est capital que les trois éléments constitutifs du toit (plancher portant et pare-
vapeur, isolation et membrane SecuOne® EPDM) forment un ensemble cohérent au 
droit des avaloirs. L’ancrage mécanique de la membrane SecuOne® EPDM sur son 
support s’effectue au moyen de quatre fixations mécaniques adapté au support 
concerné. Cette méthode permet d’obtenir un serrage constant et de réaliser une 
fixation mécanique adéquate de la membrane SecuOne® EPDM. De plus, les éléments 
constitutifs du toit, son étanchéité et avaloirs ne pourront jamais se déplacer les uns 
par rapport aux autres. Pour écarter tout risque de retour d’eau ou d’humidité,  
il convient d’étancher au SecuOne® mastic EPDM le pourtour de l’ouverture pratiquée 
dans le toit et les interstices entre le plancher du toit et la membrane SecuOne® 
EPDM ainsi qu’entre cette dernière et la bavette en EPDM. Cette opération s’effectue 
exclusivement au SecuOne® mastic EPDM.
 
Il convient de soumettre la surface de travail à un traitement préalable au SecuOne® 
primer. Cela vaut aussi bien pour le dessous de la bavette que pour la membrane 
SecuOne® EPDM. Cette technique est susceptible d’être appliquée aux avaloirs 
horizontaux et verticaux ou aux trop-pleins.

Remarques

•	 Il faut impérativement veiller à ce que la jonction entre le tuyau en polyéthylène 
et le tuyau de descente situé en aval soit parfaitement étanche à l’eau et ce afin 
d’assurer une protection convenable contre les remontées d’eau et les vapeurs 
ascendantes.

•	 Il est conseillé d’enfoncer légèrement la zone autour de l’avaloir afin d’obtenir un 
drainage parfait.

•	 Pour fixer le tuyau en polyéthylène, on peut aussi procéder à l’application d’une 
mousse de polyuréthane. En pareil cas, il faut veiller à ce qu’aucun débordement 
de mousse ne se retrouve dans le système d’évacuation des eaux.
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Parachèvement des dispositifs d’évacuation des eaux de pluie en polyéthylène au 
moyen d’une platine en EPDM
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Parachèvement des dispositifs d’évacuation des eaux de pluie en polyéthylène au 
moyen d’une platine en EPDM
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Parachèvement des dispositifs d’évacuation des eaux de pluie en polyéthylène au 
moyen d’une platine en EPDM
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Parachèvement des dispositifs d’évacuation des eaux de pluie en polyéthylène au 
moyen d’une platine en EPDM
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13 Parachèvement au moyen de solins EPDM encastrés
Le raccord entre une bande encastrée et une membrane de toit posée contre un 
mur d’élévation doit se situer de préférence dans le plan vertical. Il faut relever la 
bande encastrée de telle sorte que la membrane puisse prendre appui contre le mur 
d’élévation. Ensuite, vous devez soumettre les deux surfaces à coller à un traitement 
au SecuOne® primer. Vous devez accorder une attention particulière au nettoyage 
des joints d’usine. Lorsque le SecuOne® primer est parfaitement sec, appliquez le 
ruban tape polyback sur la membrane en contact avec le mur. La pose s’effectue 
d’une main ferme, mais sans soumettre le tape à aucune tension.

Ensuite, vous devez le passer transversalement puis longitudinalement au 
maroufleur avec pression. Rabattez la bande encastrée sur le tape polyback.  
(Ne procédez pas encore à l’élimination de la feuille polyback.) Égalisez cette 
bande de telle sorte que le tape polyback se situe toujours sous la jointure et que 
le recouvrement soit irréprochable. Le tape polyback doit dépasser de 2 mm au 
minimum et de 2,5 cm au maximum sous le joint considéré afin de garantir une 
jointure d’une largeur minimale de 5 cm. Après avoir étanché et verifié le joint, 
retirez latéralement la feuille de protection et appuyez à la main sur la membrane 
sous-jacente. Évitez la formation des plis et les froissements. Ensuite, passez 
transversalement puis longitudinalement le joint au maroufleur avec pression.

14 Parachèvement au moyen de solins en plomb / profilés ajustés
En cas de murs légèrement poreux, vous pouvez pratiquer une coupe de scie de  
2 cm de profondeur au moins. Après avoir nettoyé cette dernière, vous devez encoller 
les deux faces de la membrane SecuOne® primer jusqu’à la saignée à la colle spray fix 
/ easy spray fix. Ensuite, vous devez poser le profilé plié sur la membrane SecuOne® 
primer et l’insérer dans la saignée. Vous devez mastiquer le joint ouvert situé au-
dessus du profilé. Il faut toujours soumettre la surface de travail à un prétraitement 
au SecuOne® primer. Cette solution est très intéressante parce qu’elle autorise 
l’élimination de l’humidité qui pénètre encore dans la façade. En cas de rénovation, 
vous devez toujours travailler sous la protection anti-humidité existante.

15 Parachèvement au moyen de profilés muraux / profilés coincés
En cas de murs non poreux, vous pouvez procéder à la pose d’un profilé mural qui 
dépasse la membrane SecuOne® de 1 cm en vous servant d’éléments de fixation 
adéquats. Étanchez la région supérieure en appliquant un cordon de SecuOne® 

mastic EPDM. Néanmoins, ce système ne permet pas l’élimination de l’humidité 
susceptible de pénétrer dans le mur. En cas de rénovation, vous devez toujours 
travailler sous la protection anti-humidité existante.
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16 Parachèvement au moyen couvertine
Il faut veiller à ce que le support soit solide et de bonne qualité. Il peut s’avérer 
nécessaire de poser une poutrelle ou une planche solide sur la rive considérée. 
Ensuite, on procède d’abord au collage de la membrane SecuOne® à la colle spray 
fix / easy spray fix. À ce stade, il convient de rabattre vers le bas la membrane 
SecuOne® primer collée sur la rive. Cette opération garantit une étanchéité totale au 
vent. À présent, il convient de poser la couvertine sur la membrane SecuOne® EPDM. 
Prévoyez un nombre suffisant de points de fixation pour que la couvertine assure  
un ancrage mécanique satisfaisant de la membrane SecuOne® primer. Veillez à ce 
que la membrane ne déborde pas sous le profilé.

17 Parachèvement au moyen de profilés de rive / bourrelets en zinc
Les bords de la membrane doivent tous faire l’objet d’un ancrage mécanique.  
C’est pourquoi il faut toujours visser les profilés de rive sur la membrane SecuOne®. 
À cet égard, il faut veiller à ce que le support soit solide et de bonne qualité. À cette 
fin, il peut s’avérer nécessaire de fixer une poutrelle ou une planche solide sur la rive 
considérée. Ensuite, on procède d’abord au collage de la membrane SecuOne® à  
la colle spray fix / easy spray fix. Cette opération garantit une étanchéité totale au 
vent. À ce stade, il convient de rabattre vers le bas la membrane SecuOne® collée sur 
la rive. À présent, il faut procéder à la fixation mécanique du profilé de rive sur  
la membrane SecuOne®. Servez-vous de vis en nombre suffisant pour que  
le profilé assure un ancrage satisfaisant de la membrane SecuOne®. Veillez à ce que 
la membrane ne déborde pas sous le profilé.

À présent, vous devez soumettre aussi bien le profilé de rive que la surface à coller  
de la membrane SecuOne® à un traitement minutieux au SecuOne® primer.  
Dès que le primer est sec, étanchez l’ensemble au moyen d’une bande SecuOne® 
EPDM auto-adhésive polyback posée sur toute la longueur du profilé de rive.  
Après l’avoir minutieusement passée au maroufleur, mastiquez-la à la lisière du 
profilé de rive. Dans les coins, il faut également mastiquer la zone de jonction en T 
située entre les deux bandes SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback vulcanisé 
qui se chevauchent mutuellement. Cette opération s’applique également en cas de 
pose de cette SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback, sur un ruban tape polyback 
ou SecuOne® flashing polyback. Il convient d’appliquer le SecuOne® mastic EPDM sur 
une largeur de 5 cm mesurée dans chaque direction à partir du point critique. Dans 
ce cas de figure, il faut également soumettre le support à un traitement préalable au 
SecuOne® primer.
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Parachèvement au moyen de profilés de rive / bourrelets en zinc
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Parachèvement au moyen de profilés de rive / bourrelets en zinc
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Parachèvement au moyen de profilés de rive / bourrelets en zinc
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Parachèvement au moyen de profilés de rive / bourrelets en zinc

7

8



71

ATG 2527

MISE EN ŒUVRE

Parachèvement au moyen de profilés de rive / bourrelets en zinc

9

18 Parachèvement au moyen de couvre-murs en pierres
Il faut veiller à ce que le support soit solide et de bonne qualité. Il peut s’avérer 
nécessaire de poser une poutrelle ou une planche solide sur la rive considérée. 
Ensuite, on procède au collage de la membrane SecuOne® à la colle spray fix / easy 
spray fix.

Remarque
En cas d’utilisation de couvre-murs en pierres, la membrane SecuOne® doit être 
posée sur le mur concerné jusqu’à mi-largeur. Les couvre-murs se posent au mortier 
sur cet assemblage.

19 Parachèvement des traversants de toiture
Il convient procéder au parachèvement des passages de toiture par l’application de 
bandes SecuOne® flashing polyback. Il faut d’abord soumettre la surface de travail à 
un traitement préalable au SecuOne®  primer. Ensuite, il convient de traiter d’abord le 
passage de toiture concerné en appliquant une bande SecuOne® flashing polyback 
(arrondir les coins). Il faut veiller à disposer d’un débordement de bande SecuOne® 
flashing polyback suffisant pour procéder au traitement de la base.  
Ensuite, il convient d’étirer la bande SecuOne® flashing polyback vers la base en la 
déformant de manière régulière vers le bas. Il faut mastiquer le pourtour de la bande 
SecuOne® flashing polyback au SecuOne®  mastic EPDM (sans oublier le traitement 
préalable au SecuOne® primer). 
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Il convient de coller complètement la membrane SecuOne® à la colle spray fix / easy 
spray fix sur une superficie de 1 m² autour du passage de toiture considéré. (Au cas 
où une bande intermédiaire s’avère nécessaire, les joints de celle-ci doivent être mis 
en oeuvre avec le tape polyback).

20 Parachèvement des petits traversants
La qualité d’un toit se juge aux finitions. Il convient d’étancher les passages de toiture 
difficiles à parechever ou les petits passages situés trop près les uns des autres au 
moyen de gabarits adhésifs et de caoutchouc Pourable Sealer. Il y a lieu de poser la 
membrane SecuOne® primer et de procéder à son ancrage mécanique autour des 
détails à traiter. Ensuite, il faut nettoyer la surface de travail et la soumettre à un 
traitement préalable au SecuOne® primer.

À présent, on procède à la pose de la Pourable Sealer Pocket (un gabarit adhésif) 
autour du passage detoiture concerné. Après avoir passé soigneusement cette 
jonction au rouleau et relevé le rabat supérieur, il faut badigeonner l’intérieur de la 
cuvette (passage inclus) au primer. Ensuite, on remplit le gabarit de Pourable Sealer. 
Il convient de la remplir de telle sorte qu’aucune eau de pluie ne puisse stagner en 
surface. À présent, l’ensemble est parfaitement étanche. Au bout d’un certain laps 
de temps, ce produit durcira pour former un bloc de caoutchouc massif.

21. Solutions de préférence SecuOne® sur isolation

Isolation Marque / Type En pose libre 
avec lestage

En adhérence

Laine minérale tous types isolation de 
toiture avec ATG

x pas d’application

Rhinoxx x spray fix
easy spray fix

Verre cellulaire Foamglas
T4
Readyboard

autorisé sur une
sous-couche V3 
ou équivalent

sous-couche V3 ou
équivalent
spray fix
easy spray fix

PIR Powerdeck
Enertherm Alu-50

x
x

pas d’application
pas d’application

Powerdeck-F
Enertherm MG
Utherm Roof M
Termaroof TR27

x
x
x
x

spray fix
easy spray fix

Eurothane Silver
Enertherm Alu
Utherm Roof L

x
x
x

spray fix
easy spray fix
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22. Solutions de préférence SecuOne® collé directement sur le support

Support Exemple En pose libre 
avec lestage

En adhérence

Panneaux en bois OSB
Multiplex

x
x

spray fix
easy spray fix

Béton / béton de 
pente

Seulement en
combinaison 
avec une couche 
intermédiaire en 
PE ou des
panneaux isolants
une couche  
intermédiaire
en PE ou des
panneaux isolants

spray fix
easy spray fix

Béton cellulaire Ytong En combinaison
avec un feutre de
protection en 
polyester

conditions 
générales:
sec et sans 
poussière
spray fix
easy spray fix

Béton isolant système “Thiers 
Horizon”

Seulement en
combinaison 
avec une couche 
intermédiaire
en PE ou des
panneaux isolants

x

Ancienne 
étanchéité

bitume modifié
avec ou sans ardoises

x spray fix
easy spray fix

Ancienne 
étanchéité,
couverture
monocouche

PVC
TPO
EPDM

En combinaison 
avec une incision 
et une couche de 
glissement
(par exemple poly.
vl.)

Supprimer ou 
inciser et insérer 
une plaque
d’isolation
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Joints longitudinaux

21 3 4

55

≥ 5 cm

1.	 Structure porteuse
2.	 Pare-vapeur
3.	 Isolation
4.	 Spray fix / easy spray fix
5.	 EPDM SecuOne®

•	 Le SecuOne® EPDM détient d’un côté une lisière 
(sans un contrecollage en polyester) d’environ 12 
cm. Cela sert à créer un recouvrement.

•	 Le tape polyback doit dépasser de 3 mm au 
minimum et de 2,5 cm au maximum de la zone 
de joint afin de garantir un raccord d’une largeur 
minimale de 5 cm.

•	 Dans la zone de périphérie, il faut encoller soit au 
moins 1 m de SecuOne® EPDM soit toute la zone 
de periferie, d’après ce que prescrit le NIT239 du 
Buildwise, à l’aide du spray fix / easy spray fix.

•	 Utilisez toujours SecuOne® primer avant l’application 
de tape polyback.
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Joints transversaux

≥ 50 mm

150 mm

≥ 50 mm

765

21 3 4 5

1.	 Structure porteuse
2.	 Pare-vapeur
3.	 Isolation
4.	 Spray fix / easy Spray Fix
5.	 EPDM SecuOne®

6.	 SecuOne® EPDM auto-
adhésive polyback

7.	 Les parties à lier

•	 Dans le cas d’un joint transversal, il faut employer le 
SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback au lieu du 
tape polyback comme la lisière y manque pour créer 
le joint.

•	 Le SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback doit 
avoir un joint d’au moins 5 cm aux deux côtés.

•	 Utilisez toujours SecuOne® primer avant l’application 
de SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback.
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Joints verticaux: joints longitudinaux

3

4

4 12

1 2

1

34

•	 Le joint longitudinal fait au tape polyback continue 
verticalement en évitant toute tension lors du 
placement.

•	 Sur le périmètre, un renfort est appliqué au moyen 
d’une pièce de SecuOne® flashing polyback. Les 
joints sont traités au préalable avec le SecuOne® 
primer et terminés au SecuOne®  mastic EPDM.

1.	 EPDM SecuOne® 
2.	 Tape polyback 
3.	 SecuOne® flashing 

polyback
4.	 SecuOne® mastic EPDM
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Joints verticaux: joints transversaux

12

4

4

2

3

1 2

34

2

1

•	 Lorsqu’un joint transversal se prolonge 
verticalement, la partie horizontale du joint 
doit d’abord être réalisée au moyen de la bande 
SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback, comme 
décrit aux joints tranversaux. Ce SecuOne® EPDM 
auto-adhésive remonte d’environ 2 cm sur la partie 
verticale. Le joint vertical est alors fini avec une 
deuxième pièce de SecuOne® EPDM auto-adhésive 
polyback.

•	 Sur le périmètre, un renfort est appliqué au moyen 
d’une pièce de SecuOne® flashing polyback. Les 
joints sont traités au préalable avec le SecuOne® 
primer et terminés au SecuOne® mastic EPDM.

1.	 EPDM SecuOne® 
2.	 SecuOne® EPDM auto-

adhésive polyback
3.	 SecuOne® flashing 

polyback
4.	 SecuOne® mastic EPDM



78

PLANS DÉTAILLÉS

Joints en T

1

1 1

2

3

4

5

•	 Il faut d’abord réaliser le joint transversal avec 
SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback.

•	 Puis il convient de réaliser le joint longitudinal 
entrecroisé avec le tape polyback (celui-ci se met 
donc en dessus du joint transversal).

•	 Vous devez placer un morceau du SecuOne® 
flashing polyback sur le croisement du SecuOne® 
EPDM auto-adhésive polyback et du tape polyback. 
Ensuite vous devez mastiquer tous les bords du 
morceau du SecuOne flashing polyback.

•	 Il est important d’apprêter la surface à travailler 
avec le SecuOne® primer.

1.	 EPDM SecuOne®

2.	 SecuOne® EPDM auto-
adhésive polyback

3.	 Tape polyback
4.	 SecuOne® flashing 

polyback
5.	 SecuOne® mastic EPDM
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Avaloir horizontal (Avaloir PE) avec bavette EPDM

1
2
3

4569 7

8

9

6
4
5

1.	 Structure porteuse
2.	 Pare-vapeur
3.	 Isolation
4.	 Spray fix / easy spray fix
5.	 EPDM SecuOne® 
6.	 SecuOne® mastic EPDM
7.	 Avaloir PE avec bavette EPDM
8.	 Étanchéité à l’eau et à la vapeur
9.	 Ancrage mécanique
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Avaloir vertical

1
2
3

4 5 6 97 68

1.	 Structure porteuse
2.	 Pare-vapeur
3.	 Isolation
4.	 Spray fix / easy spray fix
5.	 EPDM SecuOne® 
6.	 SecuOne® mastic EPDM
7.	 Avaloir PE avec bavette 

EPDM
8.	 Étanchéité à l’eau et à la
         vapeur
9.	 Ancrage mécanique

•	 Afin d’éviter la stagnation d’eau au droit de l’avaloir, 
le support doit être diminué légèrement sur son 
épaisseur.

•	 Vous devez entièrement encoller la zone qui se situe 
à 1 m² de l’avaloir à l’aide du spray fix / easy spray fix.

•	 Avant de placer l’avaloir, il faut attacher 
mécaniquement le SecuOne® à la hauteur du trou 
taraudé avec quatre plaquettes de fixation ovales.

•	 Utilisez toujours SecuOne® primer avant l’application 
de SecuOne®  mastic EPDM.
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Profil de rive traditionnel

7

8

1091112

4

13

5

1

2

3

4

564

1.	 Structure porteuse 
2.	 Béton de pente
3.	 Pare-vapeur
4.	 Isolation
5.	 Spray fix / easy spray fix
6.	 EPDM SecuOne®

7.	 Ancrage mécanique
8.	 Obturation de la coulisse
9. 	 Fixation mécanique
10.	 SecuOne® EPDM auto-

adhésive polyback
11.	 SecuOne® mastic EPDM
12.	 Profil de rive traditionnel
13.	 Maçonnerie ascendante

•	 Au côté ascendant et sur au moins 1 m de la zone 
horizontale, vous devez encoller entièrement le 
SecuOne® EPDM avec spray fix / easy spray fix (NBN 
EN 1991-1-4).

•	 Utilisez toujours SecuOne® primer avant l’application 
de SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback et 
SecuOne®  mastic EPDM.

•	 Le joint de cavité doit être installé de manière à être 
étanche au vent.
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Couvertine en métal

1

2

3

4

5

7

8

9

6

4

10

57

4

1.	 Structure porteuse
2.	 Béton de pente	
3.	 Pare-vapeur	
4.	 Isolation	
5.	 Spray fix / easy spray fix	  
6.	 EPDM SecuOne®

7.	 Ancrage mécanique pour les 
crochets de fixation

8.	 Obturation de la coulisse
9.	 Couvertine 
10.	 Maçonnerie ascendante
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PLANS DÉTAILLÉS

Couronnement en béton
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1.	 Maçonnerie ascendante
2.	 Pare-vapeur
3.	 Isolation
4.	 Spray ix / easy spray fix
5.	 EPDM SecuOne®

6.	 Mortier
7.	 Dalle de couverture

•	 Il est nécessaire de jointoyer le mortier de la dalle de 
couverture avec une demie brique au moins. Cela 
signifie que le SecuOne® EPDM s’arrête en pratique 
une demie brique devant l’extérieur du mur.

•	 Au côté ascendant, vous devez encoller entièrement 
le SecuOne® EPDM avec le spray fix / easy spray fix.
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PLANS DÉTAILLÉS

Profilé d’éclisse
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1.	 Structure porteuse
2.	 Béton de pente	
3.	 Pare-vapeur	
4.	 Isolation	
5.	 Spray fix / easy spray fix	  
6.	 EPDM SecuOne®

7.	 Ancrage mécanique
8.	 Obturation de la coulisse
9.	 Profilé d’éclisse
10.	 Maçonnerie ascendante
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PLANS DÉTAILLÉS

Traversée de toiture

4

2

1

3

1.	 SecuOne® flashing 
polyback

2.	 Recouvrement du
	 SecuOne® flashing 

polyback
3.	 SecuOne® mastic EPDM
4.	 Collier de serrage 

•	 Vous devez entièrement encoller la zone qui se situe 
à 1 m² du transit à l’aide duspray fix / easy spray fix.

•	 Utilisez toujours SecuOne® primer avant l’application 
de SecuOne® flashing polyback et SecuOne® mastic 
EPDM.
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PLANS DÉTAILLÉS

Étanchéité d’un caniveau
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•	 Dans le cas d’un caniveau, il peut se créer une 
arcade de froid. Pour cette raison, il faut également 
isoler le caniveau. De cette façon, vous limitez la 
vague de froid et vous pouvez améliorer l’inclinaison 
du caniveau.

•	 Utilisez toujours SecuOne® primer avant l’application 
de SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback.

1.	 Structure porteuse
2.	 Beton de pente
3.	 Isolation
4.	 Pare-vapeur
5.	 Spray fix / easy spray fix
6.	 EPDM SecuOne® 
7.	 SecuOne® EPDM auto-

adhésive polyback
8.	 SecuOne® mastic EPDM
9.	 Poutre en bois
10.	 Profil de rive
11.	 Ancrage mécanique
12.	 Égouttage
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PLANS DÉTAILLÉS

Caniveau intérieur
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1.	 Structure porteuse
2.	 Beton de pente
3.	 Pare-vapeur
4.	 Isolation
5.	 Spray fix / easy spray fix
6.	 EPDM SecuOne® 
7.	 Avaloir
8.	 Ancrage mécanique
9.	 SecuOne® mastic EPDM
10.	 Grille sphérique
11.	 Dalle de couverture
12.	 Mortier
13.	 Poutre en bois

•	 Utilisez toujours SecuOne® primer avant l’application 
de SecuOne® flashing polyback et SecuOne®  mastic 
EPDM.

•	 Il est nécessaire de jointoyer le mortier de la dalle 
de couverture avec une demi brique au moins. Cela 
signifie que le SecuOne® EPDM s’arrête en pratique 
une demie dalle devant l’extérieur du mur.
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PLANS DÉTAILLÉS

Raccord lors d’un tôlage
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•	 Le raccord entre la planche de rive et le mur 
doit être étanche. Pour cette raison, vous devez 
mastiquer le raccord avec le SecuOne® mastic 
EPDM.

•	 Utilisez toujours SecuOne® primer avant l’application 
de SecuOne® mastic EPDM.

1.	 Structure porteuse
2.	 Pare-vapeur
3.	 Isolation
4.	 Spray fix / easy spray fix
5.	 EPDM SecuOne®

6.	 Profil de fin
7.	 Platelage	
8.	 Lisse de fixation
9.	 Ancrage mécanique
10.	 SecuOne® mastic EPDM
11.	 Maçonnerie ascendante
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PLANS DÉTAILLÉS

Raccord d’un toit plat et d’un toit incliné

1

2

3

4

5

6

10

11

12

8

3

4

13

9

7

1.	 Structure porteuse
2.	 Béton de pente
3.	 Pare-vapeur
4.	 Isolation
5.	 Spray fix / easy spray fix
6.	 EPDM SecuOne®

7.	 Soustoiture
8.	 Finition intérieure
9.	 Bardage
10.	 Niveau amont normal
11.	 Niveau amont exceptionnel
12.	 Sablière 
13.	 Couverture de panneaux 
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PLANS DÉTAILLÉS

Finition du lanterneau
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1.	 Structure porteuse
2. 	 Béton de pente	
3.	 Pare-vapeur 
4.	 Isolation
5.	 Spray fix / easy spray fix
6. 	 EPDM SecuOne®

7. 	 Poutre en bois
8.	 Ancrage mécanique du lanterneau
9.	 Lanterneau
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PLANS DÉTAILLÉS

Parachèvement d’une élévation de coupole isolée
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1.	 Structure porteuse	
2. 	 Béton de pente		
3. 	 Pare-vapeur 	
4. 	 Isolation
5.	 Spray fix / easy spray fix
6. 	 EPDM SecuOne®

7. 	 Ancrage mécanique
8.	 Coupole
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PLANS DÉTAILLÉS

Raccordement à hauteur d’un toit bitumineux existant

≥150 mm
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1. 	 Structure porteuse
2.	 Couche pare-vapeur	
3.	 Isolation	
4.	 Spray fix / easy spray fix
5. 	 EPDM SecuOne®

6.	 Poutre en bois 
7.	 Ancrage mécanique de la poutre en bois
8.	 Profilé mural + ancrage mécanique
9.	 SecuOne® mastic EPDM
10.	 Roofing existant
11.	 Nouvelle couche de roofing
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Parachèvement au moyen de Pourable Sealer
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1.	 Béton ou maçonnerie
2.	 Pare-vapeur
3.	 Masse de remplissage
4.	 Isolation
5.	 Spray fix / easy spray fix
6.	 EPDM SecuOne®

7.	 SecuOne® mastic EPDM
8.	 Pourable Sealer Pocket
9.	 Pourable Sealer
10	 Passages difficiles
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PLANS DÉTAILLÉS

Dilatation

75

1 2

4 3

78

56

75

≥300

1.	 Pare-Vapeur
2.	 Isolation
3.	 Spray fix / easy spray fix
4.	 EPDM SecuOne®

5.	 Tape polyback
6.	 EPDM US non renforcé 
7.	 Fixation mécanique
8.	 Bande de joint

1 2

4 3

78

56
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Qualité et expertise
sous un même toit !
VM Building Solutions se fera un plaisir de vous aider
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Intéressé(e) par  
une formation ?

Data disponibles via
www.vmbuildingsolutions.be

VM Building Solutions distribue des 
systèmes complets d’étanchéité 
de toiture en EPDM pour les projets 
de construction neuve comme 
de rénovation et est également 
distributeur des systèmes en zinc 
VMZINC.
Grâce à nos centres de formation 
agréés et à nos collaborateurs 
techniques, nous offrons aux couvreurs 
professionnels un soutien pratique, 
tant lors de la préparation que sur 
chantier.
Le succès de nos systèmes repose sur 
trois principes clairs : des produits 
durables et de haute qualité, une pose 
correcte et une expertise technique. 
Nous réalisons ainsi des solutions 
d’étanchéité pour 70 ans et plus.

Formations EPDM pour couvreurs 
professionnels
VM Building Solutions organise des 
formations pratiques gratuites pour 
les couvreurs professionnels. 

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73 - BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21 
info.be@vmbuildingsolutions.com 
www.vmbuildingsolutions.be

Lors de cette journée de formation,  
vous découvrez la mise en œuvre correcte 
des systèmes EPDM.  

À l’issue de la formation, vous recevez  
une attestation de participation.
Nos centres de formation sont agréés 
par Constructiv, Fema et Embuild, ce qui 
permet aux participants de bénéficier  
d’un soutien financier complémentaire.

Systèmes EPDM de haute qualité
VM Building Solutions distribue des 
membranes d’étanchéité EPDM haute 
performance du leader mondial Carlisle 
Construction Materials. Ces systèmes 
offrent une solution fiable et durable pour 
l’étanchéité des toitures.


