
Een strak dak dankzij 
de massieve polyesterwapening

Tot 70% sneller werken  
op naadverbindingen dankzij 
pre-tape

Zeer hoge pons- en 
perforatieweerstand

De slimme

een strak dak
kracht achter

®

SecuOne Fleeceback EPDM
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Word EPDM-professional
met de opleidingen van 
VM Building Solutions

Meer info en opleidingsdata:
www.vmbuildingsolutions.be 
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EPDM-professional in 
4 stappen:

Tegemoetkoming in  
opleidingskosten
Voor deze opleiding kunt u 
mogelijk een tegemoetkoming 
krijgen in de opleidingskosten 
van uw arbeiders.
Meer info via Constructiv, fema 
of Buildwise.

•	 Niveau 1: Leer EPDM kennen 
Voorstelling & demonstratie (GRATIS)

•	 Niveau 2: Zelf aan de slag 
Praktijkopleiding op maquette (GRATIS)

•	 Niveau 3: Werfopstart op maat 
Persoonlijke begeleiding op de werf 
& ontvang een cashbackvoucher t.w.v. €250 

•	 Niveau 4: Verdiep jouw kennis 
Expertopleiding volgens de noden van  
jouw bedrijf (GRATIS)
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11 Afwerking van buitenhoeken
Het werkoppervlak wordt voorbehandeld met SecuOne® primer (foto 2). Na de nodige 
droogtijd te hebben gerespecteerd, wordt de op maat afgesneden strook SecuOne® 
flashing polyback aan de linkerzijde van de hoek gekleefd zonder vervorming (foto 
3). Er wordt een strook van ongeveer 50 mm overgevouwen en vervormd aan de 
rechterzijde (foto 4). Rol het eerst geplaatste gedeelte grondig aan (foto 5). Doordat 
de SecuOne® flashing polyback aan de rechterzijde verdund is door de vervorming 
(voorbehandelen met SecuOne® primer; foto 6), wordt nu ook aan de rechterzijde 
een strook SecuOne® flashing polyback gekleefd zonder vervorming. De nog losse 
strook van ongeveer 50 mm wordt nu naar de linkerzijde overgevouwen en vervormd 
(foto 7 & 8). Het is uitermate belangrijk de te hechten stroken heel grondig aan te 
rollen (foto 9 & 10). De afwerking is grondig uitgevoerd als er steeds een naadoverlap 
van minimum 50 mm gerespecteerd wordt. De hoeken van de SecuOne® flashing 
polyback worden rond geknipt voordat ze worden opgekleefd. Als de hoek afgewerkt 
en opnieuw behandeld is met SecuOne® primer (foto 11), wordt hij afgedicht met 
EPDM kit (foto 12).

1
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Afwerking van buitenhoeken
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6

7



56

VERWERKING

Afwerking van buitenhoeken
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12 Afwerking van PE-hemelwaterafvoeren met EPDM-slabbe
De SecuOne® EPDM wordt ter hoogte van de hemelwaterafvoer met extra aandacht 
verkleefd (rond de hemelwaterafvoer 1 m² 100% verkleven met spray fix / easy spray 
fix). Onmiddellijk na de plaatsing dient het EPDM-membraan rond opengesneden te 
worden zodat het water bij regen kan afvloeien.  
De hemelwaterafvoer wordt altijd bovenop het membraan geplaatst. Het is heel 
belangrijk dat op het punt waar het dak moet afwateren, de drie elementen die het 
dak maken (draagvloer en dampremmer, isolatie en SecuOne® EPDM), samen één 
vast geheel vormen. Het SecuOne® EPDM-membraan wordt mechanisch verankerd 
aan de ondergrond door middel van vier drukverdeelplaatjes en een bevestiger 
afgestemd op de ondergrond. Op die manier ontstaat er een constante klemming en 
realiseren we een mechanische bevestiging van het SecuOne® EPDM-membraan. 
Hierbij zullen het dak, de dichting en de hemelwaterafvoer nooit ten opzichte van 
elkaar kunnen bewegen. Om elk risico op terugkerend water of vocht uit te sluiten, 
dienen we rond de dakopening, tussen de dakvloer en de SecuOne® EPDM, en tussen 
de SecuOne® EPDM en de EPDM-rubberslabbe waterdicht af te kitten met EPDM kit. 
De afwerking gebeurt volledig in EPDM kit.
 
Het werkoppervlak moet worden voorbehandeld met SecuOne® primer; dat geldt 
zowel voor de onderzijde van de te plaatsen hemelwaterafvoer (slabbe) als voor de 
SecuOne® EPDM. Deze techniek kan worden toegepast bij horizontale en verticale 
hemelwaterafvoeren of spuwers.

Opmerkingen

•	 De PE-buis dient altijd waterdicht aan de onderliggende buis gehecht te worden, 
en dat als bescherming tegen omhooggestuwd water en opstijgende dampen.

•	 Het valt aan te raden de zone rond de hemelwaterafvoer lichtjes te verzinken 
zodat er een perfecte afwatering verkregen wordt.

•	 Om de PE-buis rondom vast te zetten, kan er ook gewerkt worden met PU-schuim. 
Let erop dat er geen PU-materiaal in de waterafvoer terechtkomt.
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13 Afwerking met ingewerkte EPDM-slabben
De naadverbinding tussen ingemetselde stroken en het dakmembraan tegen de 
opgaande muur komt bij voorkeur in het verticale vlak tot stand. De ingemetselde 
strook wordt omhoog geslagen zodat het dakmembraan tegen de opgaande muur 
vrijkomt. Vervolgens behandelen we beide hechtoppervlakken met SecuOne® primer. 
We besteden extra aandacht aan het reinigen van de fabrieksnaden. Als de SecuOne® 
primer perfect droog is, gebruiken we de polyback tape op het membraan dat tegen 
de muur aangebracht is. We plaatsen spanningsloos en met een stevige handdruk.

Vervolgens rollen we grondig dwars aan, daarna langs. De ingemetselde strook wordt 
over de polyback tape geplaatst. (Verwijder de polyback nog niet.) Deze strook wordt 
bijgeknipt zodat de polyback tape altijd onder de naad uitkomt en de naadoverlap 
nergens losligt. De polyback tape moet minimaal 2 mm en mag maximaal 2,5 cm 
onder de naad uitkomen zodat minimum 5 cm naad verbinding gegarandeerd 
wordt. Nadat we de naad dichtgelegd en gecontroleerd hebben, verwijderen we de 
beschermfolie zijdelings en drukken het bovenliggende membraan met de hand 
aan. We vermijden vouwen en plooien. Nu rollen we de naad grondig dwars aan, en 
vervolgens langs.

14 Afwerking met ingeslepen profielen/voetlood
Bij lichtporeuze muren kunnen we een zaagsnede maken van minstens 2 cm diep. 
Na die schoongemaakt te hebben, moet de SecuOne® EPDM tot aan de zaagsnede 
dubbelzijdig verlijmd worden met spray fix / easy spray fix. Vervolgens wordt het 
gevouwen profiel boven de SecuOne® EPDM en in de zaagsnede gebracht. 
De open voeg boven het profiel wordt afgekit. Het werkoppervlak moet altijd worden 
voorbehandeld met  SecuOne® primer. Deze oplossing is heel interessant omdat er op 
die manier nog altijd indringend vocht uit de gevel gehaald wordt. Bij renovatie dient 
u steeds onder de bestaande vochtwering te blijven.

15 Afwerking met muurprofielen/knelprofielen
Bij niet-poreuze muren kan er ook afgewerkt worden met een muurprofiel, dat 1 cm 
boven de  SecuOne® EPDM uitsteekt en met voldoende bevestigers aangebracht 
wordt. Bovenaan wordt er waterdicht afgewerkt met EPDM kit. Het werkoppervlak 
moet altijd worden voorbehandeld met  SecuOne® primer. Met dit systeem wordt 
er geen indringend vocht uit de muur gehaald. Bij renovatie dient u altijd onder de 
bestaande vochtwering te blijven.

VERWERKING
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16 Afwerking met muurafdekkappen
Het is belangrijk voor een goede, solide ondergrond te zorgen. Het zal eventueel 
nodig zijn een stevige houten plank of balk aan te brengen op de dakrand. Vervolgens 
wordt eerst de  SecuOne® EPDM aangebracht door middel van volledige verlijming 
met spray fix / easy spray fix. De  SecuOne® dient over de dakrand naar beneden 
gevouwen te worden. Dat zorgt voor een 100% winddichte aansluiting. Nu wordt de 
muurkap op de  SecuOne® EPDM geplaatst. Voorzie voldoende bevestigingspunten 
zodat de muurkap een goede mechanische verankering van de  SecuOne® EPDM 
realiseert. De bevestigingspunten worden op de zijkanten voorzien zodat er geen 
risico op lekken ontstaat. Zorg ervoor dat de  SecuOne® niet onder het profiel uitkomt.

17 Afwerking met standaard dakrandprofielen/zinken kraal
Overal waar het membraan eindigt, dient het mechanisch te worden verankerd. 
Daarom wordt het dakrandprofiel altijd boven op de  SecuOne® EPDM 
vastgeschroefd. Belangrijk hierbij is het voor een goede, solide ondergrond te zorgen. 
Hiertoe is het eventueel nodig een stevige houten plank of balk aan te brengen op de 
dakrand. Vervolgens wordt eerst de  SecuOne® EPDM aangebracht door middel van 
volledige verlijming met spray fix / easy spray fix. Dat zorgt voor een 100% winddichte 
aansluiting. De  SecuOne® EPDM dient over de dakrand naar beneden gevouwen te 
worden. Nu wordt het dakrandprofiel op de  SecuOne® EPDM mechanisch bevestigd. 
Gebruik voldoende schroeven zodat het profiel een goede verankering van de  
SecuOne® realiseert. Zorg ervoor dat de  SecuOne® niet onder het profiel uitkomt.

Nu worden zowel het dakrandprofiel als het hechtoppervlak op de  SecuOne® EPDM 
grondig behandeld met  SecuOne® primer. Zodra die droog is, kunnen we het geheel 
waterdicht afwerken met een strook SecuOne® zelfklevende EPDM polyback over 
de volle lengte van het dakrandprofiel. Nadat die grondig aangerold is, dient hij te 
worden afgekit in de kim van het dakrandprofiel. In hoeken dient de T-naadzone 
tussen twee stroken SecuOne® zelfklevende EPDM polyback die elkaar overlappen, 
eveneens te worden afgekit. Dat geldt ook wanneer de SecuOne® zelfklevende EPDM 
polyback over polyback tape of SecuOne® flashing polyback geplaatst wordt.  
De EPDM kit dient 5 cm in elke richting vanuit het kritische punt te worden 
aangebracht. Ook hier moet vooraf de ondergrond behandeld worden met SecuOne® 
primer.
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Afwerking met standaard dakrandprofielen/zinken kraal

9

18 Afwerking met dekstenen
Het is belangrijk voor een goede, solide ondergrond te zorgen. Het zal eventueel 
nodig zijn een stevige houten plank of balk aan te brengen op de dakrand. Vervolgens 
wordt de SecuOne® EPDM aangebracht door middel van volledige verlijming met 
spray fix / easy spray fix. 

Opmerking
Bij dekstenen wordt de SecuOne® EPDM tot de helft van de muurbreedte 
aangebracht. Hierop wordt de deksteen in de mortel gelegd.

19 Afwerking van doorvoeren
Een doorvoer dient afgewerkt te worden met SecuOne® flashing polyback. Eerst 
dient het werkoppervlak voorbehandeld te worden met SecuOne® primer. Vervolgens 
zal men eerst de doorvoer zelf afwerken met SecuOne® flashing polyback (met 
afgeronde hoeken). Zorg ervoor dat u nog voldoende SecuOne® flashing polyback 
over heeft om het grondvlak af te werken. Daarna wordt de SecuOne® flashing 
polyback naar het grondvlak toegewerkt door hem gelijkmatig naar onderen toe 
te vervormen. De SecuOne® flashing polyback dient rondom afgedicht te worden 
met EPDM kit (voor te behandelen met SecuOne® primer). Rond de doorvoer dient 
minstens 1 m² van de SecuOne® EPDM verkleefd te worden met spray fix / easy spray 
fix (indien een inwerkstrook nodig is, moeten de naden ervan worden afgewerkt met 
polyback tape).
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20 Afwerking van kleine doorvoeren
De kwaliteit van elk dak zit in de afwerkingen. Kleine doorvoeren die te dicht bij 
elkaar staan, of andere moeilijk af te werken dakdoorvoeren, worden door middel 
van zelfklevende bekuipingen en Pourable Sealer waterdicht gemaakt. De SecuOne® 
EPDM wordt geplaatst en rond de af te werken details mechanisch verankerd. 
Vervolgens wordt het werkoppervlak schoongemaakt en behandeld met SecuOne® 
primer.

Pourable Sealer Pocket (een zelfklevende bekuiping) kan nu rond de dakdoorvoer 
geplaatst worden. Na grondig aangerold en de bovenflap naar binnen te hebben 
gevouwen, moet het bakje aan de binnenzijde (inclusief de doorvoer) worden 
geprimerd. Vervolgens wordt het bakje gevuld. Het moet zodanig worden opgevuld 
dat er geen regenwater op kan blijven staan. Nu is het geheel waterdicht. Na verloop 
van tijd zal het tot een massief rubberblok uitharden.

21. Plaatsingsoplossingen SecuOne® gekleefd op isolatie

Isolatie Merk / Type Los verlegd 
met ballast

Verkleefd

Minerale wol Alle types dakisolatie 
met ATG 

x Niet van toepassing

Rhinoxx x spray fix
easy spray fix

Cellenglas Foamglas
T4
Readyboard

toegestaan mits 
V3-onderlaag of 
gelijkwaardig

V3-onderlaag of 
gelijkwaardig
spray fix
easy spray fix

PIR Powerdeck
Enertherm Alu-50

x
x

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Powerdeck-F
Enertherm MG
Utherm Roof M
Termaroof TR27

x
x
x
x

spray fix
easy spray fix

Eurothane Silver
Enertherm Alu
Utherm Roof L

x
x
x

spray fix
easy spray fix
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22. Plaatsingsoplossingen SecuOne® rechtstreeks gekleefd op de ondergrond

Ondergrond Voorbeeld Los verlegd 
met ballast

Verkleefd

Houten Platen OSB
Multiplex

x
x

spray fix
easy spray fix

Beton / 
hellingsbeton

uitsluitend mits 
tussenlaag 
in PE-film of 
isolatieplaat

spray fix
easy spray fix

Cellenbeton Ytong mits 
beschermlaag 
in polyestervlies

algemene 
voorwaarde: droog 
en stofvrij met
spray fix
easy spray fix

Isolatiebeton systeem “Thiers 
Horizon”

uitsluitend mits 
tussenlaag 
in PE-film of 
isolatieplaat

x

Bestaande 
dakafdichting

gemodifieerd bitumen
met of zonder leischilfer

x spray fix
easy spray fix

Bestaande 
dakafdichting, 
éénlaags

PVC
TPO
EPDM

mits 
insnijden en 
tussenvoeging 
van glijlaag (bv 
poly.vl.)

verwijderen of 
insnijden en 
isolatieplaat 
tussenvoegen
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Langsnaden

21 3 4

55

≥ 5 cm

1.	 Draagstructuur
2.	 Dampremmende laag
3.	 Isolatie
4.	 Spray fix / easy spray fix
5.	 SecuOne® EPDM

•	 SecuOne® EPDM heeft aan 1 zijde een zelfkant 
(= zonder polyester cachering) van ongeveer 12 cm, 
die dient om de naadverbinding te maken.

•	 De polyback tape-naad moet minimaal 3 mm en 
mag maximaal 2,5 cm onder de naad uitkomen 
zodat minimum 5 cm naadverbinding gegarandeerd 
wordt.

•	 In de randzone dient men de SecuOne® EPDM 
minstens 1 m of over de volledige randzone te 
verkleven met spray fix / easy spray fix,  zoals 
bepaald door TV239 van het Buildwise

•	 Vóór men polyback tape gebruikt, moet men het 
werkoppervlak behandelen met SecuOne® primer.
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Dwarsnaden

≥ 50 mm

150 mm

≥ 50 mm

765

21 3 4 5

1.	 Draagstructuur
2.	 Dampremmende laag
3.	 Isolatie
4.	 Spray fix / easy Spray Fix
5.	 SecuOne® EPDM
6.	 SecuOne® zelfklevende 

EPDM polyback
7.	 De twee te verbinden 

delen

•	 Bij een dwarsnaad moet men SecuOne® 
zelfklevende EPDM polyback gebruiken in plaats van 
polyback tape  omdat men geen zelfkant heeft om 
de naadverbinding te maken.

•	 Aan beide zijden moet de SecuOne® zelfklevende 
EPDM polyback een naadverbinding hebben van 
minstens 5 cm.

•	 Vóór men SecuOne® zelfklevende EPDM polyback 
gebruikt, moet men het werkoppervlak behandelen 
met SecuOne® primer.
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Verticale naden : langsnaden

3

4

4 12

1 2

1

34

•	 De langsnaad, gemaakt met polyback tape, wordt 
doorgetrokken in het verticale vlak zonder spanning 
in te bouwen.

•	 In de kim wordt een versteviging aangebracht door 
middel van een stuk SecuOne® flashing polyback.  
De naden worden eerst voorbehandeld met 
SecuOne® primer en afgewerkt met EPDM kit.

1.	 SecuOne® EPDM-
membraan

2.	 Polyback tape 
3.	 SecuOne® flashing 

polyback
4.	 SecuOne® EPDM kit
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Verticale naden : dwarsnaden

12

4

4

2

3

1 2

34

2

1

•	 Waar een dwarsnaad in het verticale vlak doorloopt, 
moet eerst in het horizontale vlak de naad 
uitgewerkt worden met een strook SecuOne® 
zelfklevende EPDM polyback, zoals beschreven bij 
de dwarsnaden. 
Deze SecuOne® zelfklevende EPDM polyback wordt 
circa 2 cm doorgetrokken in het verticale vlak. 
Vervolgens wordt het verticale vlak voort afgewerkt 
met een tweede stuk SecuOne® zelfklevende EPDM 
polyback.

•	 Ten slotte wordt in de kim een versteviging 
aangebracht door middel van een stuk SecuOne® 
flashing polyback. De naden hiervoor worden 
rondom voorbehandeld met SecuOne® primer en 
afgewerkt met EPDM kit.

1.	 SecuOne® EPDM-
membraan

2.	 SecuOne® zelfklevende 
EPDM polyback

3.	 SecuOne® flashing 
polyback

4.	 SecuOne® EPDM kit
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T-naden

1

1 1

2

3

4

5

•	 Men dient eerst de dwarsnaad te maken met 
SecuOne® zelfklevende EPDM polyback.

•	 Vervolgens wordt de kruisende langsnaad gemaakt 
met polyback tape (hij wordt dus boven de 
dwarsnaad gezet).

•	 Op de kruising van SecuOne® zelfklevende EPDM 
polyback en polyback tape moet een stuk SecuOne® 
flashing polyback komen dat volledig rondom afgekit 
dient te worden.

•	 Het werkoppervlak moet worden voorbehandeld 
met SecuOne® primer.

1.	 SecuOne® EPDM
2.	 SecuOne® zelfklevende 

EPDM polyback
3.	 Polyback tape
4.	 SecuOne® flashing 

polyback
5.	 SecuOne® EPDM kit
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Horizontale uitloop (of PE-tapgat) met EPDM-slabbe

1
2
3

4569 7

8

9

6
4
5

1.	 Draagstructuur
2.	 Dampremmende laag
3.	 Isolatie
4.	 Spray fix / easy spray fix
5.	 SecuOne® EPDM 
6.	 SecuOne® EPDM kit
7.	 PE-tapgat met EPDM-slabbe
8.	 Goede water- en dampdichte 

afdichting
9.	 Mechanische bevestiging



79

ATG 2527

DETAILTEKENINGEN

Verticale uitloop

1
2
3

4 5 6 97 68

1.	 Draagstructuur
2.	 Dampremmende laag
3.	 Isolatie
4.	 Spray fix / easy spray fix
5.	 SecuOne® EPDM dichting
6.	 SecuOne® EPDM kit
7.	 PE-tapgat met EPDM-

slabbe
8.	 Goede water- en 

dampdichte afdichting
9.	 Mechanische bevestiging

•	 Om waterstagnatie ter hoogte van het tapgat tegen 
te gaan, dient de ondergrond verdiept te worden.

•	 Rond de hemelwaterafvoer dient 1 m² volvlakkig 
verlijmd te worden met spray fix / easy spray fix.

•	 De SecuOne® dient ter hoogte van de 
hemelwaterafvoer mechanisch bevestigd te worden 
vooraleer de hemelwaterafvoer wordt geplaatst 
door middel van vier ovalen bevestigingsplaatjes.

•	 Vóór men EPDM kit gebruikt, moet men het 
werkoppervlak behandelen met SecuOne® primer.
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Traditioneel dakrandprofiel

7

8

1091112

4

13

5

1

2

3

4

564

1.	 Draagstructuur	  
2.	 Hellingsbeton
3.	 Dampremmende laag
4.	 Isolatie
5.	 Spray fix / easy spray fix
6.	 SecuOne® EPDM
7.	 Mechanische bevestiging
8.	 Spouwafdichting
9. 	 Mechanische bevestiging 

dakrandprofiel
10.	 SecuOne® zelfklevende 

EPDM polyback
11.	 SecuOne® EPDM kit
12.	 Traditioneel dakrandprofiel
13.	 Opgaand metselwerk

•	 Aan de opgaande kant en minstens 1 m in het 
horizontale vlak dient de EPDM volvlakkig verkleefd 
te worden met spray fix / easy spray fix (cf. Europese 
norm NBN EN 1991-1-4).

•	 Vóór men SecuOne® zelfklevende EPDM polyback 
en EPDM kit gebruikt, moet men het werkoppervlak 
behandelen met SecuOne® primer.

•	 De spouwafdichting moet winddicht geplaatst zijn.
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Metalen muurkap

1

2

3

4

5

7

8

9

6

4

10

57

4

1.	 Draagstructuur	
2.	 Hellingsbeton	
3.	 Dampremmende laag	
4.	 Isolatie	
5.	 Spray fix / easy spray fix	  
6.	 SecuOne® EPDM
7.	 Mechanische bevestiging
8.	 Spouwafdichting
9.	 Muurkap 
10.	 Opgaand metselwerk
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Deksteen in beton

2

3

4

5

1

3

6

7

1.	 Opgaand metselwerk
2.	 Dampremmende laag
3.	 Isolatie
4.	 Spray fix / easy spray fix
5.	 SecuOne® EPDM
6.	 Mortel
7.	 Deksteen

•	 De mortel voor de deksteen moet minstens een 
halve steen opgevoegd worden. Dat betekent dat de 
SecuOne® EPDM een halve steen voor de buitenkant 
van de muur dient te stoppen.

•	 Aan de opgaande kant dient de SecuOne® 
EPDM volvlakkig verkleefd te worden met spray fix / 
easy spray fix.
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DETAILTEKENINGEN

Klemprofiel
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1.	 Draagstructuur	
2.	 Hellingsbeton	
3.	 Dampremmende laag	
4.	 Isolatie	
5.	 Spray fix / easy spray fix	  
6.	 SecuOne® EPDM
7.	 Mechanische bevestiging
8.	 Spouwafdichting
9.	 Klemsystems
10.	 Opgaand metselwerk
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DETAILTEKENINGEN

Doorvoeren

4

2

1

3

1.	 SecuOne® flashing 
polyback

2.	 Overlapping van
	 SecuOne® flashing 

polyback
3.	 SecuOne® EPDM kit
4.	 Spanring

•	 Rond de doorvoer dient 1 m² volvlakkig verlijmd te 
worden met spray fix / easy spray fix.

•	 Vóór men SecuOne® flashing polyback en EPDM kit 
gebruikt, moet men het werkoppervlak behandelen 
met SecuOne® primer.
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DETAILTEKENINGEN

Afdichting van een bakgoot

3
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•	 Bij een bakgoot kan een koudebrug ontstaan. 
Daarom zal men de goot zelf ook isoleren. Zo 
beperkt men de koudebrug en kan men ook het 
afschot in de goot verbeteren.

•	 Vóór men SecuOne® zelfklevende EPDM polyback 
gebruikt, moet men het werkoppervlak behandelen 
met SecuOne® primer.

1.	 Draagstructuur
2.	 Hellingsbeton
3.	 Isolatie
4.	 Dampremmende laag
5.	 Spray fix / easy spray fix
6.	 SecuOne® EPDM 
7.	 SecuOne® zelfklevende 

EPDM polyback
8.	 SecuOne® EPDM kit
9.	 Houten regel
10.	 Dakrandprofiel
11.	 Mechanische bevestiging
12.	 Afdrup
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DETAILTEKENINGEN

Binnengoot
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1.	 Draagstructuur
2.	 Hellingsbeton
3.	 Dampremmende laag
4.	 Isolatie
5.	 Spray fix / easy spray fix
6.	 SecuOne® EPDM
7.	 Tapbuis
8.	 Mechanische bevestiging
9.	 SecuOne® EPDM kit
10.	 Bolrooster
11.	 Deksteen
12.	 Mortel
13.	 Houten regel

•	 Vóór men SecuOne® flashing polyback en EPDM kit 
gebruikt, moet men het werkoppervlak behandelen 
met SecuOne® primer.

•	 De mortel voor de deksteen moet minstens een 
halve steen opgevoegd worden. Dat betekent dat de 
SecuOne® EPDM een halve steen voor de buitenkant 
van de muur dient te stoppen.
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DETAILTEKENINGEN

Aansluiting bij een beplating
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•	 De aansluiting tussen druiplijst en muur moet 
waterdicht zijn. Daarom moet op dat punt afgedicht 
worden met EPDM kit.

•	 Vóór men EPDM kit gebruikt, moet men het 
werkoppervlak behandelen met SecuOne® primer.

1.	 Draagstructuur
2.	 Dampremmende laag
3.	 Isolatie
4.	 Spray fix / easy spray fix
5.	 SecuOne EPDM
6.	 Eindprofiel
7.	 Beplating	
8.	 Bevestigingsregel
9.	 Mechanische bevestiging
10.	 SecuOne® EPDM kit 
11.	 Opgaand metselwerk



88

DETAILTEKENINGEN

Aansluiting tussen plat en pannendak
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1.	 Draagstructuur
2.	 Hellingsbeton
3.	 Dampremmende laag
4.	 Isolatie
5.	 Spray fix / easy spray fix
6.	 SecuOne® EPDM
7.	 Onderdak
8.	 Binnenafwerking
9.	 Bebording
10.	 Normaal waterpeil
11.	 Uitzonderlijk waterpeil
12.	 Muurplaat
13.	 Dakbedekking van pannen
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DETAILTEKENINGEN

Afwerking aan lichtstraat
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1.	 Draagstructuur	
2. 	 Hellingsbeton	
3.	 Dampremmende laag 
4.	 Isolatie
5.	 Spray fix / easy spray fix
6. 	 SecuOne® EPDM
7. 	 Houten regel
8.	 Mechanische bevestiging lichtstraat
9.	 Lichtstraat
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DETAILTEKENINGEN

Afwerking bij geïsoleerde koepelopstand
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8

1.	 Draagstructuur	
2. 	 Hellingsbeton	
3. 	 Dampremmende laag	
4. 	 Isolatie
5.	 Spray fix / easy spray fix
6. 	 SecuOne® EPDM
7. 	 Mechanische bevestiging
8.	 Koepel
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DETAILTEKENINGEN

Aansluiting ter hoogte van een bestaand bitumineus dak

≥150 mm
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1. 	 Draagstructuur	
2.	 Dampremmende laag	
3.	 Isolatie	
4.	 Spray fix / easy spray fix
5. 	 SecuOne® EPDM
6.	 Houten balk
7.	 Mechanische verankering houten balk
8.	 Knelprofiel + mechanische verankering
9.	 SecuOne® EPDM kit
10.	 Bestaande roofing
11.	 Nieuwe laag roofing
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DETAILTEKENINGEN

Afwerking met Pourable Sealer
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25mm

25mm

1.	 Beton of metselwerk
2.	 Dampremmende laag
3.	 Opvulmiddel
4.	 Geschikte isolatie
5.	 Spray fix / easy spray fix
6.	 SecuOne® EPDM
7.	 SecuOne® EPDM kit
8.	 Pourable Sealer Pocket
9.	 Pourable Sealer
10	 Moeilijke doorvoeren
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DETAILTEKENINGEN

Dilatatie

75

1 2

4 3

78

56

75

≥300

1.	 Dampremmende laag
2.	 Isolatie
3.	 Spray fix / easy spray fix
4.	 SecuOne® EPDM
5.	 Polyback tape
6.	 Ongewapende US EPDM
7.	 Mechanische bevestiging
8.	 Voegband

1 2

4 3

78

56



94

NOTITIES

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................



95

ATG 2527

NOTITIES

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................



96

NOTITIES

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................



Kwaliteit en expertise 
onder één dak
VM Building Solutions helpt u graag verder

Uw verdeler:

V.U
. : M

ark Van
decru

ys, E
u

ropalaan
 73 - B

E-98
0

0
 D

ein
ze - B

E-N
L 2.0

 - 0
2/20

26

Geïnteresseerd in 
een opleiding?

Beschikbare data via
www.vmbuildingsolutions.be

VM Building Solutions verdeelt complete 
EPDM-dakafdichtingssystemen voor 
zowel nieuwbouw als renovatie en  
is daarnaast ook verdeler van  
VMZINC-zinksystemen. Via onze 
erkende opleidingscentra en 
technische medewerkers bieden wij 
professionele dakwerkers praktische 
ondersteuning, zowel tijdens de 
voorbereiding als op de werf.
Het succes van onze systemen steunt op 
drie duidelijke principes: hoogwaardige 
en duurzame producten, correcte 
plaatsing en technische expertise. 
Zo realiseren we waterdichte 
dakoplossingen voor 70 jaar en langer.

EPDM opleidingen voor professionele 
dakwerkers
VM Building Solutions organiseert gratis 
praktijkgerichte opleidingen voor 
professionele dakwerkers.  
Tijdens deze dagopleiding maakt u 
kennis met de correcte verwerking van 

VM Building Solutions NV
Europalaan 73 - BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21 
info.be@vmbuildingsolutions.com 
www.vmbuildingsolutions.be

EPDM-systemen. Na afloop ontvangt u  
een attest van deelname.  

Onze opleidingscentra zijn erkend 
door Constructiv, Fema en Embuild 
waardoor deelnemers in aanmerking 
kunnen komen voor bijkomende financiële 
ondersteuning.

Hoogwaardige EPDM-systemen
VM Building Solutions verdeelt  
EPDM-waterdichtingsmembranen van 
wereldmarktleider Carlisle Construction 
Materials. Deze systemen bieden een 
betrouwbare en duurzame oplossing voor 
waterdichting van daken.


